Technicky list vyrobku

Rychla cementova potérova malta

UZIN SC 366

Pfedmichana sucha malta k vyrobé cementovych potéra v interiéru a exteriéru se zralosti ke kladeni

po 1 -2 dnech, CT- C35 - F6

HLAVNI OBLASTI POUZITI:

» feSeni problém0 pfi opravach potérd a malych ploch,
kdy se ekonomicky nevyplati michat cement a pisek na
misté

» vyroba velmi rychlych, ke kladeni zralych,
cementovych potérl tfidy pevnosti CT — C35 - F6 dle DIN
EN 13 813

VHODNA NA / PRO:

» pfipojené potéry dle DIN 18 560 - dil 3

» potéry na oddélujici vrstvé dle DIN 18 560 — dil 4

» potéry na izolacnich vrstvach dle DIN 18 560 — dil 2

» vytapéné potéry na izolacnich vrstvach dle DIN 18 560 -
dil 2

» vysoke zatizeni v bytovém, komerénim a
primyslovém prostfedi

LEED
contributing
product

|3

0761
Uzin Utz SE
Dieselstrasse 3
89079 Ulm
14
01/01/0025.01
EN 13813:2002
Fast setting cementitious levelling compound for
substrates in interior and exterior locations
EN 13813: CT-C35-F6
[Reaction to fire ALfl
Release of corrosive substances cT
[Compressive strength C35
Flexural strength Fé6

PREDNOSTI VYROBKU / VLASTNOSTI:

Hydraulicky tvrdnouci primyslové pfipravena sucha malta s
nejvétsim zrnem 8 mm v pfiznivém rozsahu €ary zrnitosti.
Po rozmichani s vodou vznikne rychle tvrdnouci

potérova malta se zrychlenym schnutim. Ruéné michatelna
michadlem nebo v michacce, ale také michatelna a
Cerpatelna obvyklymi potérovymi michackami. Pouzitelna v
interiéru, exteriéru a v mokrém prostoru.

» uz jen rozmichat s vodou

» velmi rychle tvrdnouci

» velmi rychle zrala pro kladeni
» odolna vodé a mrazu

TECHNICKA DATA:
Druh baleni papirovy pytel
Velikost baleni 30 kg

Skladovatelnost nejméné 6 mésicu

MnozZstvi vody / zdmésova voda | 2,1-2,61/30 kg pytel

Barva Seda

Spotieba ca 20 kg/m?/cm

Doba zpracovani ca 60 minut*

Pochuznost po ca 3 hodinach*

Funkéni zatopeni 2 dny po zabudovani*

Zralost ke kladeni po 24 - 48 hodinach*

Min. teplota pfi zpracovani 5 °C na podlaze

*PFi 20 °C a 65% rel. vzdusné vihkosti.
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UZIN SC 966

PRIPRAVA PODKLADU:

Podklad zkontrolovat podle souvisejicich norem a smérnic a
pfi nedostatcich oznamit pochyby. Mozné deformace
podkladu musi byt ukonceny.

Pfipojené potéry:

Podklad podle stavu odkartacovat, odbrousit,

odfrézovat nebo otryskat, volny material odstranit a

plochu dukladné vysat. Na vSechny dotcené stavebni dilce
osadit okrajové dilatacni pasy UZIN Raddammestreifen
8/100. Beton vicekrat zavlhg¢it. Jako pFidrzny miistek
zhotovit pfilnavou kasi ze 4 dild UZIN SC 966 a 1 dilu vody.
Konzistenci nastavit dalSim pfidanim vody. Pfilnavou kasi
nanést na matné vihky nebo odborné napenetrovany beton
tvrdym smetakem. Potérovou maltu nanést ihned ,mokrou
do mokré*.

Potéry na oddélujici nebo izolaéni vrstvé:

Na vSechny dotené stavebni dilce osadit okrajové
dilata¢ni pasy UZIN Raddammstreifen 8/100. Nosny
podklad dikladné vycistit, oddélujici nebo izolaéni vrstvy
polozit bez zahybu a s dostateénym prekrytim ve stycich.
Izolaci s dostate¢nou dynamickou tuhosti polozit ploSné
rovné. Dbat na odborné provedeni prekryti potrubi izolaci a
rovnéz okrajovych paskl, smrstovacich a dilatacnich spar.
Dbat na technické listy pouzitych vyrobkd.

P¥i pFipravé podkladu dbejte CSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

IPRACOVAN:

1. UZIN SC 966 a studenou, ¢istou vodu nalit do
vhodné nadoby, michacky nebo potérové michacky a
pfimichat suchou maltu. Rozmichat na zemni vlhkost az
plastickou konzistenci, nerozdélat v zadném pfipadé
prili§ fidkou.

2. Rozmichat jen tolik malty, kolik je mozno béhem ca 1
hodiny zpracovat. P¥i pferuseni prace michacku,
Cerpadlo a hadice ihned vyprazdnit a vycistit. Maltu
velmi plynule nanaset, rozvrstvit, zhutnit a vyhladit. Brat
v tvahu velmi rychlé tvrdnuti.

3. Zbytkovou vihkost kontrolovat CM pfistrojem,
postupovat podle platné BEB smérnice. Doba odedéteni
namérené hodnoty na CM pfistroji je 10 minut, hmotnost

vzorku 50 g.

IRALOST PRO KLADENI:
A Hodnota zralosti pro Zralost pro pokladku

Podlahova krytina nokladku (dny)
keramické dlazdice, 85 % r.vih.** ca 1 den*
desky (< 2,5 CM-%)
textilni a elasticke 80 % r.vih.** 1-2dnv*
krytiny a parkety (22,0 CM-%) y

*pfi 20 °C a 65% rel. vzdu$né vihkosti.

**dle TKB-smérnice 18 "KRL-Methode"

TABULKA POUZITI: Priklad pro tloustku potéru v zavislosti na DIN 18 560 pro cementové
potéry, které vyhovuji svislému uZitnému zatizeni < 2 kN/m?*

Typ konstrukce Minimalni tloustka vrstvy
Pripojené potéry: 2,5cm

Potéry na oddélujici vrstvé: 3,5¢cm

Potéry na izolaéni vrstvé: 4,0 cm

Prekryti topnych trubek: 4,0 cm

DOLEZITA UPOZORNEN:

» Originalni baleni je pfi suchém uskladnéni nejméné
6 mésicu skladovatelné. Oteviené baleni tésné uzavfrit
a obsah rychle spotfebovat.

» Funkéni zatopeni: Pfi pouziti jako vytapény potér
dbejte na specialni protokol pro vytapéni. Protokol je k
dispozici na internetu jako Download.

» Nizké teploty, vysoka vihkost vzduchu a velké
tloustky vrstev prodluzuji, vysokeé teploty a nizka vihkost
vzduchu urychluji tvrdnuti, schnuti a zralost pro kladeni.
Cerstvé polozené plochy chranit pfed ucinky
privanu, slunce a tepla.

» P¥i pouziti na plochy pod vodou si vyzadat
technickou poradu k aplikaci.

» Faktory kvality: Zralost pro kladeni a pevnost zavisi
mimo jiné na pouzitém mnozstvi vody. Pfi mensim
mnozstvi vody ma potérova malta nasledné tuzsi
konzistenci, pfi dobrém zhutnéni ale vy$si pevnost a
rychlejsi zralost ke kladeni. P¥ili§ mnoho vody redukuje
pevnost, prodluzuje schnuti, zvySuje miru smrsténi a
nebezpedi tvoreni trhlin.

» V zadném pripadé nepfimichavat jiné pfisady nebo
cementy.

» Trubky a kabely nesmi zasahovat do potéru.

» Zohlednéte vSeobecné uznavana pravidla oboru a
techniky pro kladeni potéru v platnych normach (napf.
EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, STN, CSN atd.)

» Dbejte zvlasté mimo jiné na souvisejici normy, smérnice
a doporuceni:

- DIN EN 13 813 ,Potérové malty a potérové hmoty*

- DIN 18 560 ,Potéry ve stavebnictvi*

- DIN 18 353 ,Potérové prace*

- DIN 18 195 ,Utésrfovani staveb®

- DIN 18 534 ,Utésnovani staveb ve vnitfnim prostredi®

- DIN 18 157 ,Provadéni keramickych praci
metodou tenkého loze*

- ZDB smérnice , Trubky, kabely a kabelové kanaly
na podkladnim betonu*

- ,Koordinace jednotlivych pracovnich krok( u
vytapénych podlahovych konstrukci*

OZNACENI JAKOSTI A ZNACENI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI:

» Nizky obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
» EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nizké emise

SLOZENI:
Specialni cementy, mineralni pfimési, redispergovatelné
polymery a aditiva.

Tyto udaje vychazi z nasich peclivych vyzkumui a zku$enosti. Rozmanitost souasné pouzitych materialQ, jakoZz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 04.2026
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UZIN SC 966

OCHRANA PRACE A ZIVOTNIHO PROSTREDI:

Obsahuje cement, maly obsah chromanu podle EU-VO
1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vihkosti silné
alkalicky, proto zabranit kontaktu s pokozkou a ocima,
pripadné ihned oplachnout vodou. PFi podrazdéni pokozky a
kontaktu s o¢ima vyhledat Iékafe. Nosit ochranné rukavice.
Pfi rozmichavani nosit ochrannou masku proti prachu. Ve
vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky
nezavadny. Zakladnimi pfedpoklady pro nejlepsi moznou
kvalitu vzduchu v mistnosti po podlahafskych pracich jsou
normalizované podminky kladeni a dobfe vyschlé podklady,
penetrace a stérkovaci hmoty.

LIKVIDACE:

Zbytky vyrobku pokud mozno shromazdit a dale pouzit.
Zabranit uniku do kanalizace, vod nebo do zemé.
Vyprazdnéné, neprasici papirové obaly jsou recyklovatelné.
Zbytky vyrobku shromazdit, rozmichat s vodou, nechat
vytvrdnout a zlikvidovat jako stavebni odpad.

Tyto udaje vychazi z nasich pedlivych vyzkumu a zku$enosti. Rozmanitost sou¢asné pouzitych materiall, jakoz i rozdilné podminky na stavbach a pfi zpracovani véak nemohou
byt nami jednotlivé kontrolovany nebo ovlivnény. Kvalita va$i prace zavisi proto ve vasem odborném posouzeni stavenisté a spravném pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti
provést vlastni zkousky, nebo vyzadat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na smérnice pro kladeni od vyrobce podlahoviny. Zvefejnénim této informace o vyrobku pozbyvaiji
vSechny dfive vydané informace svou platnost. Aktualni znéni tohoto technického listu najdete na nasich domovskych strankach www.uzin.cz. | 04.2026
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